DIN EN 1170-2:1998-01 (D)

Vorgefertigte Betonerzeugnisse - Priifverfahren fiur Glasfaserbeton - Teil 2:
Bestimmung des Fasergehaltes in frischem GFB; Auswaschverfahren; Deutsche
Fassung EN 1170-2:1997

Inhalt Seite
R0 o) o 2
1 AnNWendungSbereiCh ... ——————————— 2
2  Definitionen, Symbole und AbBKUIrZUNGEN .........oocciiiiiieiriirs s 2
2.1 DefiNIIONEN ... 2
207 1 11 oo - 2
< T - o ¥ 41 3V =) o TSR 2
B € 1 - 1 - 2
R 0 1012 11 ] U Ty T SR 2
LT = 11 = o 014 0] T =Y o 3
6  Auswertung der Ergebnisse........ociiiiiiiiini i s 3
T PrifprotoKOIl ... s 3
Anhang A (informativ) Beispiel fur ein Prafprotokoll............ic s 4
Anhang B (informativ) Bewertung der GleichmaBigkeit der Faserverteilung ........ccccccoiiiiiiiiiiicninninnnnees 5



		2024-04-26T09:42:44+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




