DIN EN 16056:2012-09 (D)

Einfluss metallischer Werkstoffe auf Wasser fiir den menschlichen Gebrauch -
Verfahren zur Ermittlung des Passivverhaltens von nichtrostenden Stahlen;
Deutsche Fassung EN 16056:2012
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