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Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 4: Determination of 
resistance to degradation by chemicals (ISO/DIS 374-4:2018); German and English 
version prEN ISO 374-4:2018 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 

Vorwort .................................................................................................................................................................................. 4 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 5 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 5 

3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 5 

4 Kurzbeschreibung der Prüfung ....................................................................................................................... 5 

5 Prüfverfahren für die Prüfung der Durchstichfestigkeit ......................................................................... 5 
5.1 Probenahme ........................................................................................................................................................... 5 
5.2 Prüfeinrichtung ..................................................................................................................................................... 6 
5.3 Verfahren ................................................................................................................................................................ 6 
5.3.1 Prüfbedingungen .................................................................................................................................................. 6 
5.3.2 Messungen vor der Prüfung .............................................................................................................................. 6 
5.3.3 Durchstichprüfung ............................................................................................................................................... 8 
5.3.4 Darstellung der Ergebnisse ............................................................................................................................... 8 

6 Prüfbericht ............................................................................................................................................................. 9 

Anhang A (informativ)  Labor-Ringprüfung mit dem angegebenen Prüfverfahren ....................................10 

Anhang B (informativ)  Prüfung der Masseänderung ...........................................................................................11 
 


		2024-04-25T14:08:50+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




