
 

   - 1 -

DIN EN ISO 26082-2:2012-10 (D) 
 
 
Leder - Physikalische und mechanische Prüfungsverfahren zur Bestimmung des 
Anschmutzens - Teil 2: Trommelverfahren (ISO 26082-2:2012); Deutsche Fassung EN 
ISO 26082-2:2012 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................ 3 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................. 4 
2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................... 4 
3 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................. 4 
4 Reagenzien ............................................................................................................................................. 4 
5 Prüfgeräte ............................................................................................................................................... 5 
6 Probenahme und Probenherstellung .................................................................................................. 7 
7 Prüfverfahren ......................................................................................................................................... 8 
7.1 Herstellen der Anschmutzlösung ........................................................................................................ 8 
7.2 Herstellen der angeschmutzten Würfel ............................................................................................... 8 
7.3 Anschmutzbehandlung für Probekörper ............................................................................................ 9 
7.4 Bewertung der Probekörper ............................................................................................................... 10 
8 Prüfbericht ........................................................................................................................................... 10 
 


		2024-04-25T02:26:57+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




