DIN EN 6034:2016-02 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Kohlenstofffaserverstarkte Kunststoffe - Prifverfahren -
Bestimmung der interlaminaren Energiefreisetzungsrate, Mode Il - G[lIC]; Deutsche
und Englische Fassung EN 6034:2015

Aerospace series - Carbon fibre reinforced plastics - Test method - Determination of
interlaminar fracture toughness energy - Mode Il - G[lIC]; German and English
version EN 6034:2015
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