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DIN EN 2561:1995-11 (D/E) 
 
 
Luft- und Raumfahrt - Kohlenstoffaserverstärkte Kunststoffe - Unidirektionale 
Laminate - Zugprüfung parallel zur Faserrichtung; Deutsche Fassung EN 2561:1995 
 
Aerospace series - Carbon fibre reinforced plastics - Unidirectional laminates - 
Tensile test parallel to the fi bre direction; German version EN 2561:1995 
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