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Schweißzusätze - Fülldrahtelektroden zum Metall-Lichtbogenschweißen mit und 
ohne Gasschutz von Nickel und Nickellegierungen - Einteilung (ISO 12153:2022); 
Deutsche Fassung EN ISO 12153:2022 
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