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DIN EN ISO 5832-7:2019-12 (D) 
 
 
Chirurgische Implantate - Metallische Werkstoffe - Teil 7: Schmiedbare und 
kaltumformbare Cobalt-Chrom-Nickel-Molybdän-Eisenlegierung (ISO 5832-7:2016); 
Deutsche Fassung EN ISO 5832-7:2019 
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