
 

   - 1 -

DIN EN ISO 2811-4:2011-06 (D) 
 
 
Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Dichte - Teil 4: Druckzylinder-Verfahren (ISO 
2811-4:2011); Deutsche Fassung EN ISO 2811-4:2011 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 
1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................4 
2 Normative Verweisungen .....................................................................................................................4 
3 Begriff .....................................................................................................................................................4 
4 Kurzbeschreibung .................................................................................................................................4 
5 Temperatur.............................................................................................................................................4 
6 Gerät .......................................................................................................................................................5 
7 Probenahme...........................................................................................................................................5 
8 Durchführung.........................................................................................................................................5 
8.1 Allgemeines ...........................................................................................................................................5 
8.2 Bestimmung...........................................................................................................................................5 
9 Berechnung............................................................................................................................................7 
10 Präzision.................................................................................................................................................7 
10.1 Allgemeines ...........................................................................................................................................7 
10.2 Wiederholgrenze, r ................................................................................................................................7 
10.3 Vergleichgrenze, R.................................................................................................................................7 
11 Prüfbericht .............................................................................................................................................8 
Anhang A (normativ)  Kalibrierung des Druckzylinders..................................................................................9 
Anhang B (informativ)  Temperaturabweichungen ........................................................................................11 
 


		2024-04-19T05:36:55+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




