
 
 - 1 -

DIN EN ISO 899-2:2003-10 (D) 
 
 
Kunststoffe - Bestimmung des Kriechverhaltens - Teil 2: Zeitstand-Biegeversuch bei 
Dreipunkt-Belastung (ISO 899-2:2003); Deutsche Fassung EN ISO 899-2:2003 
 
 
Inhalt            Seite 
 
 
Vorwort  ...........................................................................................................................................................3 
 
1 Anwendungsbereich ......................................................................................................................3 
 
2 Normative Verweisungen ..............................................................................................................4 
 
3 Begriffe ............................................................................................................................................4 
 
4 Prüfeinrichtung ...............................................................................................................................5 
 
5 Probekörper ....................................................................................................................................6 
 
6 Durchführung .................................................................................................................................6 
 
7 Auswertung .....................................................................................................................................8 
 
8 Prüfbericht ....................................................................................................................................12 
 
Anhang A (informativ) Physikalische Alterungseffekte beim Kriechversuch an Polymeren ................13 
 
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren 

entsprechenden europäischen Publikationen ..........................................................................17 
 
Literaturhinweise ...........................................................................................................................................18 
 


		2024-04-25T23:38:25+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




