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Beschichtungsstoffe - Prüfung der Kratzfestigkeit eines Beschichtungssystems mit 
einer Laborwaschanlage (ISO 20566:2005); Deutsche Fassung prEN ISO 20566:2006 
 
 
Inhalt            Seite 
Vorwort ................................................................................................................................................................2 
Einleitung ............................................................................................................................................................4 
1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................5 
2 Normative Verweisungen......................................................................................................................5 
3 Geräte .....................................................................................................................................................5 
4 Prüfmittel ................................................................................................................................................6 
5 Probenahme...........................................................................................................................................7 
6 Probenplatten ........................................................................................................................................7 
7 Durchführung.........................................................................................................................................7 
8 Auswertung............................................................................................................................................7 
9 Präzision.................................................................................................................................................8 
10 Prüfbericht .............................................................................................................................................8 
Anhang A (normativ) Überwachung und Kalibrierung der Waschanlage......................................................9 
Literaturhinweise..............................................................................................................................................11 
 

Bilder 

Bild 1 — Bewegungsschema des Probentisches ...........................................................................................6 
Bild A.1 —Kalibrieraufbau ...............................................................................................................................10 
Bild A.2 —Seitenansicht des Sprühbereiches, Ansicht A............................................................................10 
 


		2024-04-26T09:25:11+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




