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Arbeits- und Gesundheitsschutz beim Schweißen und bei verwandten Verfahren - 
Probenahme von partikelförmigen Stoffen und Gasen im Atembereich des 
Schweißers - Teil 1: Probenahme von partikelförmigen Stoffen (ISO 10882-1:2011); 
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